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Aldur Vunk

VANIMATEST AHJUPOTTIDEST EESTIS

On tutvustatud viimastel aastatel Eestis kaevamistel leitud materjali, mis kinnitab pott-

ahjude levimist Vana-Liivimaale 13.-14. sajandil. Samuti on püütud selgitada põhjust, mis

tingis veel tänapäevases teaduskirjanduses käibiva seisukoha, et pottahjude valmistamine

Vana-Liivimaal algas alles 15. sajandil. Paralleelselt pöhiteemaga on kirjutises esitatud

võimalikke ahjupoti nimetusi Tallinna 14. ja 15. sajandi arveraamatutest.

Aldur Vunk, Pärnu Muuseum, Rüütli 53, 80010 Pärnu, Eesti; e-post: aldur@lv.parnu.ee

Esimesed ahjupotid Vana-Liivimaal

Ahjupottide valmistamise ja pottahjude ehitamise alguse kohta Vana-Liivimaal

on esitatud mitmeid seisukohti. Uksmeel valitseb vaid selles, et nende valmistamise

komme on siia toodud koos saksi kisitookultuuriga. Karl von Lowis of Menari

versiooni jirgi 19. sajandi I6pust (1891, 48; 1898, 128) on ahjupotte hakatud

Liivimaal valmistama samal ajal kui Alam-Saksamaal, 13.-14. sajandil. Seda

kinnitas Konrad Strauss (1969, 38) senini iiletamatuks jdinud Vana-Liivimaa pott-
sepat6od kasitlevas mahukas monograafias, kus illustratsiooniks ja tdestuseks on

kasutatud kiill 14. sajandisse dateeritud, kuid sajandi vorra hilisemast ajast périne-
vaid ahjupotte. Viidatud 8 cm kdrgune glasuurimata pott Riiast (Strauss 1969, tahv.

41: 1) on suhteliselt vdikeste modtmete juures oma kitsa ja siigava vormi tottu

arhailine teiste sama tiilipt ahjupottide seas, potitiilip tervikuna esineb sagedasti just
15.-17. sajandi arheoloogilises leiumaterjalis. Jirelikult ei ole teoreetiliselt tuleta-

tud seisukoht ahjupottide kasutamisest Vana-Liivimaal 13.-14. sajandil veel arheo-

loogilisematerjaliga pohjendatud.
Teine versioon pottahjude kasutuselevötu alguse kohta Vana-Liivimaal toetub

eeskätt kirjalikele allikatele. Helene Tunzelmann von Adlerflug (1933) seostas

pottahjude ehitamise alguse Liivimaa linnades esimeste teadetega kahhelahjudest.
Tunzelmanni poolt läbitöötatud Riia raekantselei vanades arveraamatutes (1348—
1361 ja 1405—1474) kasutati tõenäoliselt ahjudetaile tähistavaid termineid, mida
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uurija tölkis kui Flintensteine, Keselinge ja Ofensteine ega pidanud neid pottahju
osadeks. 15. sajandi viimase veerandi ja 16. sajandi esimese poole kohta arve-

raamatud puuduvad ja 1556. aastast on uues raamatus kasutatud söna kachel, mis

märkis ahjukahlit. Sel pöhjusel pidas Tunzelmann (1933, 30) esimeste pottahjude
ehitamise perioodiks ajavahemikku 1470-1556. Seesuguse metoodika rakenda-

misel tuleks ahjupottide kasutusaja alguseks Eesti alal eeldada 15. sajandi viimast

veerandit, sest 2. juunil 1481 on Tallinna linna arveraamatusse mérgitud, et uude

kaitsetorni ehitati kahhelahi (kacheloven) ja vahendajale nimega Peuener maksti

kahlite (kachel) eest kolm marka (Kdmmereibuch 1983, 360). Tanapéeval toetab

Tunzelmanni seisukohta Liti uurija leva Ose, kinnitades seda Kuramaa ja Semgali

arheoloogilise materjaliga ja pidades viidatud teadet Tallinna arveraamatus ahju-

pottide esmamainimiseks Vana-Liivimaal (Ose 1996, 19). Ose esitatud Euroopa
pottahjude 12.-15. sajandit hdlmava levikuskeemi kohaselt toodi ahjupottide
valmistamise kunst Vana-Liivimaale 15. sajandil (Ose 1996, 17-20).

Terminoloogia ja varased ahjupotid

Pottahjude ehitamise alguse sidumine teadetega kahhelahjudest on jäänud siiski

põhjendamata. Teated kahlite kasutamisest põhjamail ei ulatu varasemaks kui

kaevamistel leitud 15. sajandi plaatkahlid (vt. näit. Wahlöö 1976, nr 650-653).
Samas ei ole põhjust kahelda vanimate arheoloogiliste ahjupottide 15. sajandist
varasema päritolu suhtes. On iseloomulik, et näiteks Lüneburgi kirjalikes allikates

nimetatakse kahhelahju esmakordselt 15. sajandil, vanimat arheoloogilistel kaeva-

mistel leitud ahjupotti dateeritakse seal 13. sajandiga (Ring 1996, 71); Taanis on

kahhelahju esimest korda mainitud 1507. aastal, samast piirkonnast (Sjaeellandi saa-

relt) on välja kaevatud 13.—-14. ja 15. sajandi ahjupotte (Liebgott 1972, 5-6). Järe-

likult võimaldab nimetuse kachel esinemine jälgida vaid pottahjude ladumise uue

tehnoloogia, s.t. plaatkahlitest valmistatud ahjude levimist (Vunk 1996, 38). Ilmselt

ei ole kahhelahi olnud pottahjude üldnimetus läbi ajaloo, vaid tähistanud savi-

ahjude renessansiajastul levinud tüüpi. Terminoloogilise eksituse pöhjuseks vöib

olla ahjupottide uurimise algusest püsiv teadmine, et kachel pärineb hilisladina-

keelsest sönast cacabvs, mis tähistas pöletatud savist potti (Ambrosiani 1910, 7).
Näib aga, et ahjupottide varasem nimetus on siiski jäänud välja selgitamata.

1372. aastal on Tallinna vanimas arveraamatus nimetusega ovensten, tölkes

ahjukivi tähistatud kivitahujate toodet (Tallinna wanimad, 45). Samal aastal on

niisugust nimetust kasutatud veel teises arves, kus esimesest kolm korda väiksema

summa, s.t. ühe veeringu eest osteti ahjukive (owen stene). Viimasena nimetatud

detaile on ilmselt kasutanud ahju ehitanud pottsepad (ovenbotere), kelle töö eest

sama arve järgi maksti 14 ööri (Tallinna wanimad, 29—30). Tallinna rae uuema

arveraamatu esimese sissekande järgi 18. oktoobrist 1432 on kantselei tarvis

kümne veeringu eest ostetud mitmesuguseid ehituskive ja ahjukive. 22. novembril

samal aastal on ehituskivide ja ilmselt kiviplaadist kamina- või ahjudetaili
(1 ovenvlisien) eest tasutud kuus veeringut (Kämmereibuch 1976, 309). Nendest
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arvetest ei selgu veel, kas ahjukivideks nimetati kivist ehitusmaterjali vöi oli tegu
keraamiliste detailidega. Ehituskive vöidi kasutada pottahjude kupli toe ja tule-

kolde seintena kavandatud nelinurkse müüritise ladumisel. Koos ehituskividega
loetletud ahjukivid pidid aga esimestest erinema kas tulekindluse vöi valmistamis-

viisi poolest. 1432. aasta arvete kirjutaja Joachim Muter oli haritud ja kogenud
mehena sissekannetes iseäranis täpne, pealegi oli raekantselei hoone põhjaliku
ümberehitamise aastatel (1432—1433) materjali erinimetuste tundmine aktuaalne,
kuid ka tema kirjapandu tähendust selgitab 13 aastat hilisem märge. Arveraamatu

veidi konarlik sissekanne 9. oktoobrist 1445 märgib otsesõnu ahjukivide kasutamist

kinniste saviahjude ehitamisel: Jtem 3 f. howenstene vor den oven to makende

imme lehmstovene (Kammereibuch 1976, 381)." Kindlasti ei ole mdeldud telliseid,
sest Riia rae arveraamatu ahju puudutavas sissekandes 1423/24. aastast on neid

ahjukividest eristatud (vt. Strauss 1969, 225). Riias kiibis veel 1690. aastal nimetus

Glasofensteine (Strauss 1969, 84, 209), mis pidi mirkima glasuuritud ahjupotte.
Seda toetab nui Liti kui ka Eesti ala arheoloogiline materjal, milles on rohkesti

esindatud 15. sajandist 17. sajandini jdlgitava arenguga nelinurkse suudmeava ja
iimmarguse pohjaga, pottsepakedral valmistatud ahjupoti tiiiip. Sagedamini leitakse

kultuurkihist glasuurimata ja keskmise tugevusega poletatud ahjupotte, haruldased

ei ole ka pliiglasuuriga kaetud eksemplarid.
Aastatel 1445, 1448, 1449, 1455, 1459, 1460, 1462, 1464 ja 1468kirja pandud

arvete järgi maksti Tallinnas saviahju” ehitamise või selleks ümberehitamise eest

ühe marga ringis, koos korstna püstitamisega kaks ja pool marka (Kämmereibuch
1976, 381—659; 1983, 48-125). Saviahju ehitaja võis olla ka müürsepp
(Kämmereibuch 1983, 553), kellel oli ilmselt vöimalik hankida valmis ahjupotte.
Tallinna rae arveraamatu 1462. ja 1468. aasta sissekannetes on sönale saviahi

lisatud veel üldnimetus ahi (leemstovenovenl/lemestovenoven), mis võimaldab savi-

ahju pidada ka tehnoloogiliseks nimetuseks ahju üldnimetuse kõrval. Seda arves-

tades võib ahjupotti märkiva teise võimaliku termini kasutamine ulatuda samuti

tagasi 14. sajandisse. Nimelt on 5. juunil 1378 Tallinna rae kirjutajale antud kaks

riia marka, et tasuda vor 36 roden lemen ehk punase(ks) [põletatud] savi(st)
[ahjupottide?] eest (Der Revaler, 221). Tuleb lisada, et 36 potti oli vajalik kogus
ühe keskmise kuppelahju ehitamiseks.

Kokku vöttes tundub usutav ahjupoti nimetamine ahjukiviks (owen sten) voi

saviahju osaks (leme, lemestovene). Kui Vana-Liivimaa linnade 14. sajandi
kirjalikes allikates on kasutatud keraamiliste ahjudetailide erinimetusi, on nen-

deks töenäoliselt ka rode leme ja owen sten. Siiski ei pretendeeri siin esitatud

terminoloogiline korvalepdige enamale kui arvamusele, et arheoloogilise mater-

jali dateerimine kirjalike allikate jidrgi eeldab nende kaasaegse terminoloogia
tundmist, mis omakorda nouab ilmselt eri uurimust.

' Kölalt sarnast ehituskivi nimetust (hopesten ~ howesten) on samas allikas sagedasti ja eksimatult
kasutatud. ,

*
Lemestovene on olnud 15. sajandil Tallinnas ka toponüümiks. Seetõttu on kohati raske vahet teha

termini ja toponüümi vahel.
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Keskaegsed ahjupotid ja ahjupott Tartust

Selgesti eristatavate pottidega keskaegseid ahjutüüpe on Kesk-Euroopas vapi-
kujundina kasutatud juba 14. sajandi alguses (joon. 1). Selleks ajaks pidi pottahi
olema laiemalt tuntud. 12.-13/14. sajandi saksa ahjupotid võib põhja kuju järgi
jaotada kaheks: terava- või kumerapõhjalised ja kantpõhjalised. Varaseid ahjupotte
põhjalikult käsitlenud Heinz-Joachim Vogt näitab esimeste levialana Reini ning
Saale ja Elbe jöe vahelist ala, kus oli kodune ka Kugeltopf-keraamika; kant-

põhjalised ahjupotid olid levinud sellest põhja, ida ja kagu pool (Vogt 1986, 171).
Vanimateks kantpõhjalisteks ahjupottideks peetavate 12. sajandisse (terminus ante

guem 1224) arvatud Wiprechtsburgi ahjupottide ülaosa on ahenev, nende sügavus
on ahjukuplis paiknemise kohast söltuvalt 16,5-23 cm (Vogt 1986, 168).

Tartust 1994. aastal leitud silindrilise ahjupoti sügavus on 21,5 cm ja ümber-

mddt suudmes ligi 17 cm (joon. 2).” Pott on heledama pruunika savivärvusega ja
glasuurimata. Põhja läbimõõt on 10,5-11 cm ja paksus 0,5 cm. Seina paksus on

keskmiselt 1,2 cm ja silutud servaga äärerandil 0,5-0,7 cm. Poti tahmajälgedega
välissein on vaevumärgatavalt liigendatud umbes 2 cm laiuste möigastega;
pohjal puuduvad pottsepakedralt lahtilöikamise jäljed. Ahjupoti fragmendid
paiknesid tihedas pruunikas kihis väljaspool keskaegset linnamüüri (Vissak
1994, 8). Selle kihi all oli selgesti eristuv tumehall, pöhiliselt 13. sajandi leide

sisaldav kiht; peal paiknes peamiselt 14. sajandisse kuuluvate leidudega datee-

ritud kiht, mida omakorda kattis öhuke söerikas kiht selle peale ladestunud

15. sajandi kihiga (Vissak 1994, 5). Viljakaevamisi juhatanud arheoloog Riinno

Vissak dateeris potikillud leiusuhete jirgi 13.—14. sajandisse. Samast leiti ka

maakividest, tellistest ja lubjakingardest moodustunud piklik kivilasu, milles

seotud miiliniosi ei avastatud.

3
Autori tahelepanu juhtis rekonstrueeritud robustsele savipotile arheoloog Riinno Vissak.

Joon. 1. Pottahjud 14. sajandi alguse vappidel (Strauss 1968, joon. 1).

Fig. 1. Stove as a device on blazons from the beginning ofthe 14th century (Strauss 1968, Fig. 1).
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Nii kujult kui ka mõõtmetelt on Tartu ahjupotiga sarnane Mönchsrotist

Dinkelsbühli lähedalt leitud 13.-14. sajandiga dateeritud ahjupott (joon. 3).
Põhja pool on selliste proportsioonidega ahjupotte arheoloogilisest materjalist
eristatud Gurre lossi (Põhja-Sjelland, Taani) kaevamistel. Sealne rekonstruee-

ritud ahjupott on umbes 20 cm sügavune ja suudmes 17 cm ümbermõõduga
(joon. 4). Fotol kujutatud ahjupott on dateeritud 13.—14. sajandisse ahjupoti sise-

muse katmisel kasutatud glasuuri tüübi järgi. Samasugust täpilise, kareda pin-
naga kollakasrohelist glasuuri on leitud aastatel 1250—1350 levinud keraamiliste

nõude pinnalt (Liebgott 1972, 5). Leiukoha arheoloogiline materjal tervikuna

pärineb kuni u. 1425. aastast. Niels-Knud Liebgotti hinnangul on Gurre pott
põletatud enam kui 900° C juures hapnikuküllastes tingimustes ja omandanud

seeläbi punase värvuse, kuid läbinud ka lühikese redutseeriva faasi, mille

tagajärjel tema sisepinda kattev pliiglasuur muutus roheliseks (N.-K. Liebgott
kirjas autorile 27. jaanuarist 1997). Selle poti pinnatöötlemise jälgedeks tuleb

pidada ebakorrapäraseid, madalaid ja väga laiu (u. 2 cm) mõikaid poti välis-

küljel. Selgemad on kedral töötlemise ja pinna liigendamise jäljed poti glasuu-
ritud siseküljel. Kesk-Euroopa 14. sajandi ahjupottide sisepindu kaeti samuti

pliiglasuuriga. Kollakasroheline glasuur oli iseloomulik ka 14. sajandi teisel

poolel valmistatud varastele plaatkahlitele (Voit & Holl 1963, 6, tahv. I—3).

Joon. 2. Tartus Vallikraavi 2 leitud 13.-14.

sajandi ahjupott (TM A7O: 1274-1276/433).
Rekonstruktsioonjoonis M. Uprus. | :3.

Fig. 2. A tile dating from the 13th-14th
centuries found in 2 Vallikraavi Str., Tartu (TM
A7O: 1274-1276/433).Reconstruction drawing
by M. Uprus. 1:3. _

Joon. 3. Mönchsrotist Dinkelsbühli lähedalt
leitud 13.-14. sajandi ahjupott (Lobbedey 1968,

tahv. 70: 6). 1 : 3.

Fig. 3. A tile from the 13th-14th centuries
found in Monchsrot near Dinkelsbiihl

(Lobbedey 1968, Pl. 70: 6). 1: 3.
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Tartust leitud ahjupoti suhteline haprus ja ühtlaselt heledam pruunikas
savivärvus osutavad 900 kraadist madalamale pöletustemperatuurile. Kuid savi-

toote selline védrvus voib viidata ka pdletamisele hapnikku taandavates tingi-
mustes vOi hoopis ahju sattumisele suitsusesse keskkonda (niiteks tulekahju),
sest kahlitega tehtud katsete kohaselt muudab vingugaasi ja siisithappegaasi
hilisem moju pdletatud savi heledamaks. Tartu ahjupoti viimistlusel on vorreldes

Gurre leiu omaga selgeid erinevusi. Viimane on mdlemalt poolt töödeldud pott-
sepakedral ja sisemus on pirast pottsepakammiga silumist glasuuritud. Tartu

potil on ahjuseinas nahtavale jiddv sisemine kiilg glasuurimata, selle toGtlemisel

ei ole kasutatud ka pottsepakammi. Sisekiilg on silutud tasaseks servast pdhja
suunas. Sellele osutavad silumisjiljed (joonisel 2 markeeritud joontena).

Ahjupottide vormimise voimalik traditsioon

Wiprechtsburgi 12. sajandi ahjupotid olid siledate külgedega ja nende serva-

profiil ning kumerate külgedega üldkuju sarnanes tavalise majapidamispoti omaga,
hilisematel ahjupotitüüpidel kujunesid välja juba eriomased jooned. Tartu,
Mönchsroti ja Gurre silindrilistel pottidel on ahjusisemusse jääva välispinna
töötlemise jälgedeks ebakorrapärased, madalad ja väga laiad (u. 2 cm) mõikad.

Joon. 4. 13.-14. sajandi ahjupott Gurre lossist,Pöhja-Sjaelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166).

Fig. 4. A 13th-14th century tile found in Gurre castle, North-Sjzlland (Nationalmuseet, Kebenhavn,
D 12166).
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Suurem kontaktpind köetava öhuga töstab ahju efektiivsust, kuid ahjupoti sisepinna
esteetiliselt vastuvöetav liigendamine on keerulisem kui välispinna liigendamine.
Viimane asjaolu annab aluse pidada just ahjupottide sisepinna viimistlust

valmistamistehnoloogia oluliseks tunnuseks.

15. sajandil vormitud ahjupottide näidiseid on rohkem säilinud. Sellest ajast on

teada nii ümmarguse kui ka nelinurkse (vöi veelgi keerulisema kujuga) suudme-

avaga potid. Sealjuures on huvitav, et pinnatöötlemise vötted on mitmel puhul
olnud suhteliselt püsivad. Pärnust 1997. aastal leitud nelinurkse ava ja ümmarguse

põhjaga 15. sajandi ahjupottide (PäM 15010/2518) sisepind on glasuurimata ja
silutud pöhja suunas, välispind liigendatud madalate ja laiade (1,5 cm) möigastega.
Nende suhteliselt massiivsete pottide (pShja ldbimddt 10 cm ja paksus 0,8 cm,

seina paksus 0,8-1 cm) dateerimine 15. sajandisse pohineb nii ahjupottide tiiiibil

kui ka leiusituatsioonil. Vana-Liivimaa glasuurimata ahjupottidele oli sile sisepind
iseloomulik veel 16. sajandil, kui poti viliskiiljele vormiti juba pottsepakammiga
väga korrapirased ja tihedad (1,5 mm kérgused, 3 mm laiused) mdikad.

Taanis on jätkunud aga Gurrest leitud ahjupoti esitlemisel kirjeldatud viimist-

lusviis. Laiade madalate mõigastega liigendatud välispind on iseloomulik Gurre

potist veidi madalamatele, massiivsematele ja ilmselt ka hilisematele Seborgi
(P6hja-Sjeelland) ahjupottidele (joon. 5). Ummarguse suudmeavaga Sgborgi ahju-
potid on dateeritud 15. sajandisse. Sisepinna tootlemisel on Gurre ja Seborgi
pottidel harilikult kasutatud tihedat pottsepakammi ja glasuurimist.

Joon. 5. 15. sajandi ahjupotid Seborgi lossist, Põhja-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn
D 13253C, D 13253A).

Fig. 5. Tiles from the 15th century found in Seborg castle, North-Sjelland (Nationalmuseet,
Kebenhavn, D 13253C, D 13253A).
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Kokkuvöte

Liivimaa keskaja arheoloogia varasemate uurijate tuletatud seisukoht pott-
ahjude valmistamise kohta juba 13.-14. sajandil on leidnud kinnitust. Arheoloogi-
lises materjalis on ahjupottide harvaesinevate varaste tiilipide eristamine muust

keraamikast olnud raske just tervikuna siilinud voi rekonstrueeritud niidiste puu-
dumise tottu. Varaseid ahjupotte leitakse kaevamistel suhteliselt harva, nende eral-

damine on ehitusprahi horisontide spetsiifikast tulenevalt raskendatud. Ka

Liineburgis olid Straussi poolt 14. sajandisse dateeritud ahjupottidega sarnased

nelinurkse suudmeavaga ahjupotid ainsad keskaega kuuluvad, kuni heade siilimis-

tingimustega ja hasti dateeritavast leiukompleksist (jddtmekastist) leiti 13. sajandi

ahjupoti osad.

On selge, et arheoloogilise materjali üldistamisel ei saa kasutada kirjalikke
allikaid, kui eelnevalt ei ole selgitatud terminoloogilised küsitavused. Praeguse
uurimisseisu juures on näiteks vöimatu otsustada pottahjude osakaalu üle kesk-

aegsete küttesüsteemide seas. Samas näitavad arheoloogilised leiud, et pott-
ahjude ladumise kunst levis Vana-Liivimaal juba koos keskaegsete linnade

väljakujunemisega ega katkenud ka 15. sajandil. On vöimalik välja tuua ka ühis-

jooni Eesti alal valmistatud keskaegsete ahjupottide vormimisel.
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AldurVunk

THE EARLIEST POT-LIKE TILES IN ESTONIA

Summary

There are two main theories concerning the dating of the beginning of making
tiles in Old Livonia. One of them, developed by the first generation of researchers

of Medieval architecture in the 19th century, is based on the wrong dating of pot-
like tiles from the 15th century. It postulates that the earliest stoves from tiles in

Livonia were made during the 13th—14th centuries. At that time analogous stoves

(Fig. 1) were quite widely spread in Low Germany. The other theory from the

1930 s suggests that the first tiled stoves in Livonia were built in the last quarter of

the 15th century and corroborates the assertion with results of an analysis of

written sources (the word kachel was first used in 1481). I dare say the analysis of

written sources by looking for the word kachel might not be sufficient because this

term denotes the product of a new technique in making tiles (moulding in moulds).
The terms standing for the Medieval pot-like tiles might be unknown.

In 1994 a medieval pot-like tile, stratigraphically dated to the 13th—14th centuries,
was found in Tartu, Estonia (Fig. 2). It was similar to tiles from Monchsrot in

Germany (Fig. 3) and Gurre in Denmark (Fig. 4) dating also from the 13th—14th

centuries. The Tartu tile was a 21.5 cm deep cylindrical pot, with a bottom diameter

from 10.5 to 11 cm. It was unglazed and the surface of the inner side of the tile was

smoothedfrom the mouth in the directionof the bottom (see the marks in Fig. 2). The

outer surface was decorated with flat (c. 1 mm) and wide (c. 2 cm) tori. These

features were characteristic of the robust pot-like tiles from Parnu, Estonia (dated
from the 15th century). This might be evidence of traditions in production because

the inner sides of Danish Medieval tiles from the 13th—14th and 15th centuries were

normally elaborated with potter’s comb and glazed (Fig. 5).
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	OVAALSÖLED EESTIS – IMPORTESEMED MITMEST PIIRKONNAST
	Joon. 1. Ovaalsölgede leiukohad Eestis. Fig. 1. Discovery sites of oval brooches in Estonia.
	Joon. 3. Ovaalsölgede servades kasutatud loomornament. 1 Kodasema sõle servakatkend, 2 ornamendimotiive Birka sölgedelt. Fig. 3. Animal decoration on the borders of oval brooches. 1 the border fragment of the Kodasema brooch, 2 ornamentation motifs on the brooches from Birka. (Jansson 1985, joon./Fig. 89,91.) Joon. 2. Kodasema sölg (rekonstruktsioon). Fig. 2. The brooch from Kodasema (reconstruction). (Al 6316: 2.)
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	Joon. 4. Soome C,-tiiiipi solgede ornamendi niide. Fig. 4. An example of the ornament of the brooches of Finnish type C;.
	Joon. 5. Kahe spiraaliga keekandja Saaremaalt. Fig. 5. Chain holder with two spirals from Saaremaa. (AI K 84: 14.)
	Joon. 6. Külitse sölg. Fig. 6. The brooch from Külitse. (AI 1035.)
	Joon. 7. Karja sölg. Fig. 7. The brooch from Karja. (AI K 77: 2.)
	Joon. 8. Eestist teadmata leiukohast saadud sölg. Fig. 8. Brooch from Estonia, discovery site unknown. (AM 140: 1.)
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	Joon. 9. Ovaalsölgede kandmisviis liivlastel. Fig. 9. The way oval brooches were worn by Livonians. (Zarina 1988, joon./ Fig. 17: 5; 18: 3.) Joon. 10. Ovaalsölgede skandinaaviapärane kandmisviis. Fig. 10. The Scandinavian way of wearing oval brooches. (A — Roesdahl 1992, 36; B — DexHep 1963, joon./ Fig. 43.)
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	Joon. 11. Tüüp A. Daugava jõe kaldalt Riia lähedalt leitud ovaalsõled koos keekandja, kettide, ripatsite ja trapetsikujulise laiendiga sõlega. Fig. 11. Type A. Oval brooches with a chain holder, chains, pendants, and a brooch with trapezoid extension, found from the bank of River Daugava, near Riga. (AMA 271: 1.)
	Joon. 13. Tüüp C. Sõlg Krimuldast. = Fig. 13. Type C. The brooch from Krimulda. (AI 1222.)
	Joon. 12. Tüüp B. Sölg koos keekandja ja rinnakee katketega Cesise lähedalt. Fig. 12. Type B. A brooch with chain holder and chains found near Césis. (A11977:2)


	VÄIKE HÖBEAARE VARBOLA JAANILINNAST
	Joon. 1. Höbesörmus (AI 4783: 959 a) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mölemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 1. Silver finger-ring (AI 4783: 959 a) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 2. Tömberaud. K. Siitani joonis E. Brepohli (1987, joon. 8: 1) järgi. Fig. 2. Draw plate. Redrawn by K. Siitan after E. Brepohl (1987, Fig. 8: 1).
	Joon. 3. Parempidi keermega keerutraat. K. Siitani joonis K. Anderssoni (1995, joon. 95) järgi. Fig. 3. Right-twisted wire. Redrawn by K. Siitan after K. Andersson (1995, Fig. 95).
	Joon. 4. Hõbesõrmus (AI 4783: 959b) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mõlemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 4. Silver finger-ring (AI 4783: 959 b) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 5. Varbola Jaanilinna höbesörmuste materjalikoostis. Fig. 5. Content of silver (diagram 1), copper (diagram 2), lead and gold (diagram 3) in finger-rings from the hoard of Varbola Jaanilinn.
	Joon. 6. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AT 4783: 959 a). Fig. 6. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 a) from Varbola Jaanilinn. .
	Joon. 7. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AI 4783: 959 b). Fig. 7. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 b) from Varbola Jaanilinn.
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	Joon. 2. Mustamäe sootee 1940. aasta kaevandis (I. Növa foto). Fig. 2. Excavation of the Mustamäe trackway in 1940 (photo by I. Növa).
	Joon. 3. Mustamäe sootee I 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 3. Trackway I in Mustamäe. Excavation plan of 1997
	Joon. 4. Mustamäe sootee I palksillutis 1997. a. kaevandis. Vaade läänest. Fig. 4. The log pavement of the Mustamäe trackway I. Excavation in 1997. View from the west.
	Joon. 5. Mustamäe sootee I töötlemisjälgedega palgiotsad. Vaade idast. Fig. 5. Trackway I of Mustamäe. Cutting traces on the ends of the logs. View from the east.
	Joon. 6. Mustamäe sooteed. Esiplaanil sootee I ja tagaplaanil sootee 111. Vaade lõunast. Fig. 6. Trackways of Mustamäe. Trackway I (in the foreground) and trackway 111 (in the background). View from the south.
	Joon. 7. Mustamde sootee / H 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 7. Trackway Il in Mustamie. Excavation plan of 1997.
	Joon. 8. Mustamäe sootee II palkalusele laotud kivisillutis. Vaade läänest. Fig. 8. Trackway II of Mustamäe. Stone pavement has been laid on the log foundation. View from the west.
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	Joon. 10. Mustamäe sootee 111 1997. aasta kaevandis. Vaade lõunast. Fig. 10. Trackway 111 of Mustamäe. View from the south of the excavation in 1997.
	Joon. 11. Mustamäe sootee 111 palkalusel säilinud kivisillutise jäljed. Vaade lääneloodest. Fig. 11. Trackway 111 of Mustamäe. Traces of stone pavement have preserved on the log foundation. View from the WNW.
	Joon. 12. Mustamäe sootee 111 teesillutist kandvad aluslatid (laagid). Vaade edelast. Fig. 12. Trackway 111 of Mustamäe. The longitudinal laths bearing the pavement of the trackway. View from the southwest.
	Joon. 13. Kärevere sootee plaan. Musta viirutusega tähistatud palkalusele toetub kivisillutis (E. Raadiku joonise põhjal). Fig. 13. Plan of the Kärevere trackway. The stone pavement rests upon log foundation striated in black (after the drawing by E. Raadik).
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	Joon. 15. Viraksaare sootee asendiskeem. 1 väikevoor või künnis, 2 kõrgem mineraalmaa, 3 soo, 4 mets, 5 madal, niiske mineraalmaa, 6 sootee trass koos uuritud kaevandilõiguga, 7 nüüdisteed, 8 nüüdishoonestus (K. Lavi joonis). Fig. 15. The location plan of the Viraksaare trackway. 1 small drumlin or oblong elevation, 2 high mineral soil, 3 marsh, 4 forest, 5 low, soggy mineral soil, 6 trackway with the investigated excavation, 7 modern roads, 8 modern buildings (drawing by K. Lavi).
	Joon. 16. Viraksaare sootee 1986. aasta kaevandi koondplaan (K. Siitani joonis). Fig. 16. The Viraksaare trackway. Plan of the excavations of 1986 (drawing by K. Siitan).
	Joon. 17. Viraksaare sootee peenematest roigastest sillutis. Vaade läänest. Fig. 17. The pavement of thin stems and poles of the Viraksaare trackway. View from the west.
	Joon. 18. Viraksaare sootee puitsillutis. Vaade löunakagust (K. Lavi joonis). Fig. 18. The wooden pavement of the Viraksaare trackway. View from the SSE (drawing by K. Lavi).
	Joon. 19. Avinurme palktee 1935. aastal (K. Orviku foto). Fig. 19. The log trackway of Avinurme in 1935 (photo by K. Orviku)
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	TARTU VANALINNA ARHEOLOOGILISE UURIMISE TULEMUSI
	Joon. 1. Tartu VII kvartal. Kaevandi asukoha skeem. 1 kaevandi piirjoon, 2 1V kaevandi ida- ja keskosa. Fig. 1. The VII quarter of Tartu. Chart of the location of the excavation. 1 outline of the excavation, 2 eastern and central parts of the excavation IV.
	Joon. 2. IV kaevandi kesk- ja idaosa üldplaan (iilemine kiht). 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piir joon, 3 maakivid, 4 telliskivid, 5 puitehitised, 6 puitkasti number. Fig. 2. General plan of the central and eastern parts of the excavation IV (upper layer). 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 granite stones, 4 bricks, 5 timber constructions, 6 number of the wooden box.
	Joon. 3. Puitehitiste jäänused IV kaevandi kesk- ja idaosas peale rusukihi eemaldamist. 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piirjoon, 3 puitehitiste jäänused, 4 telliskivid, 5 maakivid, 6 betoonrõngad, 7 puitkasti number. Fig. 3. Remains of timber constructions in the central and eastern parts of the excavation IV after removing the debris layer. 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 remains of timber constructions, 4 bricks, 5 granite stones, 6 concrete rings, 7.number of the wooden box.
	Joon. 4. Ülemine sillutis. Vaade edelast. Fig. 4. The upper pavement. View from the SW.
	Joon. 5. Ülemise sillutise keskosa. Vaade kagust. Fig. 5. The central part of the upper pavement. View from the SE.
	Joon. 6. IV kaevandi idasein kahe kivihoone jäänuste vahelisel alal (joon. 3: A-B). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 segatud pinnas (sissekaeve), 4 söetükid, 5 kollane liiv, 6 laastukiht, 7 turvas, 8 villa ja karva viirg, 9 peen tellisepuru, 10 tumehall laastukiht, 11 tumehall liiv, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 pruun lubjapurune pinnas, 15 mort. Fig 6. Eastern wall of the excavation between the remains of two stone buildings (A-B on Fig. 3). 1 granite stones, 2 posts, beams, 3 mixed soil (in entrenchment), 4 charcoal crumbs, 5 yellow sand, 6 sliver layer, 7 turf, 8 vein of wool and hair, 9 brick crumbs, 10 dark grey sliver layer, 11 dark grey sand, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 brown soil with lime crumbs, 15 mortar.
	Joon. 7. Kaevandi idaosa löunasein kivihoonejäänustest vahetult põhja pool (joon. 3: B-C). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 laastukiht, 4 tumehall laastukiht, 5 villa ja karva viirg, 6 turvas, 7 savi, 8 kollane liiv, 9 lubjasegune hallikas pinnas, 10 tumehall liiv, 11 soetiikikesed, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 vitsikndu. Fig. 7. Southern wall of the eastern part of the excavation, immediately north of the remains of a stone building (B—C on Fig. 3). | granite stones, 2 posts, beams, 3 sliver layer, 4 dark grey sliver layer, 5 vein of wool and hair, 6 turf, 7 clay, 8 yellow sand, 9 greyish soil mixed with lime, 10 dark grey sand, 11 charcoal crumbs, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 hooped wooden vessel.
	Joon. 8. Pinnase läbilöige IV kaevandi idaosas olnud kaevu löunakülje all (joon. 3: D-E). 1 rohke laastuga kiht, sees turvast, 2 turvas, 3 mustjaspruun turbaga laastukiht, 4 tumehall laastuga kiht, sees villa ja karvu, 5 villa ja karva kiht, 6 tumehall vähese laastuga kiht, 7 tumehall liiv, 8 punasavi, 9 alumine must kiht, 10 pruun lubjapurune pinnas, 11 lubisetted, 12 maakivi, 13 puit. Fig. 8. Profile of the soil below the southern side of the well in the eastern part of the excavation IV (D-E on Fig. 3). 1 layer rich in sliver, containing turf, 2 turf, 3 black-brown sliver layer with turf, 4 dark grey layer with slivers, wool and hair, 5 layer of wool and hair, 6 dark grey layer with scanty sliver content, 7 dark grey sand, 8 red clay, 9 lower black layer, 10 brown soil with lime crumbs, 11 lime sediment, 12 granite stone, 13 timber.
	Joon. 9. Kaseokstest piire. Vaade idast. Fig. 9. The fencing of birch twigs. View from the east.
	Joon. 10. Kaseokstest piire ja tarajäänus. Vaade idast. Fig. 10. The fencing of birch twigs and the remains of a stockade. View from the east.
	Joon. 11. Kaevandi idapoolne osa. Vaade kagust. Fig. 11. The eastern part of the excavation. View from the SE.
	Joon. 12. Tarajäänused ja puitkastid IV kaevandi kesk- ja idaosas (üldplaan). 1 kaevandi piirjoon 2 maasse kaevatud lohu piirjoon, 3 kivihoone piirjoon, 4 puitkast, 5 tarapostid, 6 nn. kamin 7 puitkasti number. Fig. 12. Remains of stockades and wooden boxes in the central and eastern parts of the excavation IV (general plan). 1 outline of the excavation, 2 outline of a pit dug in the soil, 3 contour of a stone building, 4 wooden box, 5 posts of the stockade, 6 fireplace, 7 number of the wooden box.
	Joon. 13. Väikeste lohkude rida IV kaevandi idaservas. Fig. 13. The row of small pits on the eastern side of the excavation IV.
	Joon. 14. IV kaevandi keskosa löunaseina (joon. 3: F-G) ja lääneseina (joon. 3: H-I) läbilöige. ] maakivid, 2 tume vähese laastuga kiht, 3 saviviirg, 4 liiv, 5 söetükikesed, 6 tumehall kiht, 7 heledam hall lubjapurune segatud pinnas, sees sütt, puitu, kivitükikesi, savilaike, vivianiiti, 8 hall liiv, 9 mustjashall lubisetete laikudega pinnas, 10 pruunikashall kiht, 11 alumine must kiht, 12 pruun lubjapurune pinnas, 13 lubisetted. Fig. 14. Profile of the southern (F-G on Fig. 3) and western (H-I on Fig. 3) walls of the central part of the excavation IV. 1 granite stones, 2 dark layer with sparse slivers, 3 vein of clay, 4 sand, 5 charcoal crumbs, 6 dark grey layer, 7 lighter grey lime-mixed soil containing charcoal, timber, stone debris, clay patches, vivianite, 8 grey sand, 9 dark grey soil with patches of lime sediment, 10 brownish grey layer, 11 lower black layer, 12 brown soil with lime crumbs, 13 lime sediment.
	Joon. 15. Röhtpalkidest tara ja savipöranda jäänused IV kaevandi keskosas. 1 puitehitiste jäänused 2 savipdrand, 3 sissekaevete piirjoon, 4 puitkasti number. Fig. 15. Remains of a stockade of horizontal beams and a clay floor in the central part of the excavation IV. 1 remains of timber constructions, 2 clay floor, 3 outline of entrenchment, 4 number of the wooden box.
	Joon. 16. Tarajäänused koos puitkastidega nr. 18 ja 19 ning kultuurkihi läbilöikega. Vaade idast. 1 maakivid, 2 puit, 3 savi, 4 tumehall vihese laastuga kiht, 5 rohke laastuga kiht, 6 kollane liiv, 7 lubjasegune hallikas kiht, 8 soetiikikesed, 9 mustjas vihese laastuga kiht, 10 alumine must kiht, 11 lubisetted, 12 kasti number. Fig. 16. Remains of a stockades with wooden boxes no 18 and 19, together with the cross-section of the cultural layer. View from east. 1 granite stones, 2 timber, 3 clay, 4 dark grey layer with scanty sliver content, 5 layer rich in sliver, 6 yellow sand, 7 greyish layer mixed with lime, 8 charcoal crumbs, 9 dark grey layer with scanty sliver content, 10 lower black layer, 11 lime sediment, 12 number of the box.
	Joon. 17. Puitkastid nr. 18 ja 19. Vaade idast. Fig. 17. The wooden boxes no 18 and 19. View from the east.
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	Joon. 18. Tara IV kaevandi keskosa lääneservas. Vaade kagust. Fig. 18. The stockade on the western edge of the central part of the excavation IV. View from the SE Joon. 19. Alumine savipörand IV kaevandi keskosas. Vaade kagust. Fig. 19. The lower clay floor in the central part of the excavation IV. View from the SE
	Joon. 20. Rohtpalkidest piirded. Vaade edelast. Fig. 20. Fences of horizontal beams. View from the SW.
	Joon. 21. Röhtpalkidest piirde nurgapostid. Vaade kagust. Fig. 21. The corner posts of the fences of horizontal beams. View from the SE.
	Joon. 22. IV kaevandi kesk- ja idaosa. Vaade kagust. Fig. 22. The central and eastern part of the excavation I'V. View from the SE.
	Joon. 23. Ehitusjäänused IV kaevandi keskosas peale ülemise sillutise palkide eemaldamist. 1 sissekaeve piirjoon, 2 palgid; postid, 3 telliskivid, 4 maakivid, 5 söestunud puit, 6 puitkasti number. Fig. 23. Remains of a building in the central part of excavation IV after the removal of the beams of the upper pavement. 1 outline of the entrenchment, 2 beams, posts, 3 bricks, 4 granite stones, 5 charred timber, 6 number of the wooden box.
	Joon. 24. Puitkastide asukoha skeem. Kastid nr. 1-16 Vissak 1994, joon. 2 järgi. 1 kaevandi piirjoon, 2 puitkast. Fig. 24. Chart of the location of wooden boxes. No 1-16 by Vissak 1994, Fig. 2. 1 outline of the excavation, 2 wooden box.
	Joon. 25. Raud- ja telliskivide kogum 19. puitkastis. Vaade pöhjast. Fig. 25. Set of granite stones and bricks in the wooden box no 19. View from the north.
	Joon. 26. Ehitusjäänused (kast nr. 20) IV kaevandi keskosas. Vaade läänest. Fig. 26. Remains of buildings (box no 20) in the central part of the excavation IV. View from the west.
	Joon. 27. 17. puitkasti kirdenurk. Vaade kagust. Fig. 27. The NE corner of the wooden box no 17. View from the SE.
	Joon. 28. Palkpörandaga hoone (?) alus IV kaevandi keskosa lääneservas. 1 kivihoone piirjoon, 2 tarajäänused, 3 postid, 4 palkpöranda jäänus, 5 puitkasti number. Fig. 28. Foundation of a building (?) with log floor at the western side of the central part of excavation IV. 1 contour of a stone building, 2 remains of a stockade, 3 posts, 4 remains of log floor, 5 number of the wooden box.
	Joon. 29. Suurema puitehitise kirdenurk kaevandi keskosas. Vaade pöhjast. Fig. 29. Northeast corner of the bigger timber construction in the central part of the excavation. View from the north.
	Joon. 30. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. 1 tara postid, 2 telliskivid, 3 maakivid, 4 segatud tumehall liiv (lohus), 5 hall liiv (lohus), 6 mustjashall vähese lubjapuruga kiht, 7 pruun lubjapurune looduslik pinnas, 8 lubisetted, 9 lauajupp, 10 saviviirg. I-111 korriste numbrid. Fig. 30. Fireplace in the NW corner of the central part of the excavation IV. 1 posts of a stockade, 2 bricks, 3 granite stones, 4 mixed dark grey sand (in a pit), 5 grey sand (in a pit), 6 dark grey layer with lime crumbs, 7 brown natural soil with lime crumbs, 8 lime sediment, 9 bit of a board, 10 vein of clay. I-11l numbers of layers.
	Joon. 31. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. Vaade löunakagust. Fig. 31. Fireplace in the north-western corner of the central part of the excavation IV. View from the SSE
	Joon. 32 Savinöude ülaosade profiile. Fig. 32. Some profiles of the upper parts of earthenware. (TM 2039/A 45: 4699, 4514/2, 4541/1, 4690/1, 4688/1, 4701/2, 4701/3, 4894/4, 4767/1, 4701/4, 4857/1, 4894/2, 4906/2, 4703/7, 4761/1, 4887/2, 4837/1, 4104/4, 4315, 414072, 4194, 4211/3, 4743/3, 4057/1, 4493, 4586.)
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	VANIMATEST AHJUPOTTIDEST EESTIS
	Joon. 1. Pottahjud 14. sajandi alguse vappidel (Strauss 1968, joon. 1). Fig. 1. Stove as a device on blazons from the beginning of the 14th century (Strauss 1968, Fig. 1).
	Joon. 2. Tartus Vallikraavi 2 leitud 13.-14. sajandi ahjupott (TM A7O: 1274-1276/433). Rekonstruktsioonjoonis M. Uprus. | :3. Fig. 2. A tile dating from the 13th-14th centuries found in 2 Vallikraavi Str., Tartu (TM A7O: 1274-1276/433). Reconstruction drawing by M. Uprus. 1: 3. _
	Joon. 3. Mönchsrotist Dinkelsbühli lähedalt leitud 13.-14. sajandi ahjupott (Lobbedey 1968, tahv. 70: 6). 1 : 3. Fig. 3. A tile from the 13th-14th centuries found in Monchsrot near Dinkelsbiihl (Lobbedey 1968, Pl. 70: 6). 1 : 3.
	Joon. 4. 13.-14. sajandi ahjupott Gurre lossist, Pöhja-Sjaelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166). Fig. 4. A 13th-14th century tile found in Gurre castle, North-Sjzlland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166).
	Joon. 5. 15. sajandi ahjupotid Seborgi lossist, Põhja-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn D 13253 C, D 13253 A). Fig. 5. Tiles from the 15th century found in Seborg castle, North-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 13253 C, D 13253 A).
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	Joon. 1. Ovaalsölgede leiukohad Eestis. Fig. 1. Discovery sites of oval brooches in Estonia.
	Joon. 3. Ovaalsölgede servades kasutatud loomornament. 1 Kodasema sõle servakatkend, 2 ornamendimotiive Birka sölgedelt. Fig. 3. Animal decoration on the borders of oval brooches. 1 the border fragment of the Kodasema brooch, 2 ornamentation motifs on the brooches from Birka. (Jansson 1985, joon./Fig. 89,91.) Joon. 2. Kodasema sölg (rekonstruktsioon). Fig. 2. The brooch from Kodasema (reconstruction). (Al 6316: 2.)
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	Joon. 4. Soome C,-tiiiipi solgede ornamendi niide. Fig. 4. An example of the ornament of the brooches of Finnish type C;.
	Joon. 5. Kahe spiraaliga keekandja Saaremaalt. Fig. 5. Chain holder with two spirals from Saaremaa. (AI K 84: 14.)
	Joon. 6. Külitse sölg. Fig. 6. The brooch from Külitse. (AI 1035.)
	Joon. 7. Karja sölg. Fig. 7. The brooch from Karja. (AI K 77: 2.)
	Joon. 8. Eestist teadmata leiukohast saadud sölg. Fig. 8. Brooch from Estonia, discovery site unknown. (AM 140: 1.)
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	Joon. 9. Ovaalsölgede kandmisviis liivlastel. Fig. 9. The way oval brooches were worn by Livonians. (Zarina 1988, joon./ Fig. 17: 5; 18: 3.) Joon. 10. Ovaalsölgede skandinaaviapärane kandmisviis. Fig. 10. The Scandinavian way of wearing oval brooches. (A — Roesdahl 1992, 36; B — DexHep 1963, joon./ Fig. 43.)
	Joon. 11. Tüüp A. Daugava jõe kaldalt Riia lähedalt leitud ovaalsõled koos keekandja, kettide, ripatsite ja trapetsikujulise laiendiga sõlega. Fig. 11. Type A. Oval brooches with a chain holder, chains, pendants, and a brooch with trapezoid extension, found from the bank of River Daugava, near Riga. (AMA 271: 1.)
	Joon. 13. Tüüp C. Sõlg Krimuldast. = Fig. 13. Type C. The brooch from Krimulda. (AI 1222.)
	Joon. 12. Tüüp B. Sölg koos keekandja ja rinnakee katketega Cesise lähedalt. Fig. 12. Type B. A brooch with chain holder and chains found near Césis. (A11977:2)
	Joon. 1. Höbesörmus (AI 4783: 959 a) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mölemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 1. Silver finger-ring (AI 4783: 959 a) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 2. Tömberaud. K. Siitani joonis E. Brepohli (1987, joon. 8: 1) järgi. Fig. 2. Draw plate. Redrawn by K. Siitan after E. Brepohl (1987, Fig. 8: 1).
	Joon. 3. Parempidi keermega keerutraat. K. Siitani joonis K. Anderssoni (1995, joon. 95) järgi. Fig. 3. Right-twisted wire. Redrawn by K. Siitan after K. Andersson (1995, Fig. 95).
	Joon. 4. Hõbesõrmus (AI 4783: 959b) Varbola Jaanilinna aardeleiust. 1 üldvaade, 2 keerutatud esi osa (mõlemad P. Kraasi foto), 3 jootekohad (E. Väljali foto). Fig. 4. Silver finger-ring (AI 4783: 959 b) from the hoard of Varbola Jaanilinn. 1 general view, 2 twisted middle part (photos by P. Kraas), 3 soldered connections (photo by E. Väljal).
	Joon. 5. Varbola Jaanilinna höbesörmuste materjalikoostis. Fig. 5. Content of silver (diagram 1), copper (diagram 2), lead and gold (diagram 3) in finger-rings from the hoard of Varbola Jaanilinn.
	Joon. 6. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AT 4783: 959 a). Fig. 6. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 a) from Varbola Jaanilinn. .
	Joon. 7. Selektiivselt värvitud mikrolihv Varbola Jaanilinna höbesörmusest (AI 4783: 959 b). Fig. 7. Selectively etched metallographical sample from a finger-ring (AI 4783: 959 b) from Varbola Jaanilinn.
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	Joon. 2. Mustamäe sootee 1940. aasta kaevandis (I. Növa foto). Fig. 2. Excavation of the Mustamäe trackway in 1940 (photo by I. Növa).
	Joon. 3. Mustamäe sootee I 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 3. Trackway I in Mustamäe. Excavation plan of 1997
	Joon. 4. Mustamäe sootee I palksillutis 1997. a. kaevandis. Vaade läänest. Fig. 4. The log pavement of the Mustamäe trackway I. Excavation in 1997. View from the west.
	Joon. 5. Mustamäe sootee I töötlemisjälgedega palgiotsad. Vaade idast. Fig. 5. Trackway I of Mustamäe. Cutting traces on the ends of the logs. View from the east.
	Joon. 6. Mustamäe sooteed. Esiplaanil sootee I ja tagaplaanil sootee 111. Vaade lõunast. Fig. 6. Trackways of Mustamäe. Trackway I (in the foreground) and trackway 111 (in the background). View from the south.
	Joon. 7. Mustamde sootee / H 1997. aasta kaevamisplaan. Fig. 7. Trackway Il in Mustamie. Excavation plan of 1997.
	Joon. 8. Mustamäe sootee II palkalusele laotud kivisillutis. Vaade läänest. Fig. 8. Trackway II of Mustamäe. Stone pavement has been laid on the log foundation. View from the west.
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	Joon. 10. Mustamäe sootee 111 1997. aasta kaevandis. Vaade lõunast. Fig. 10. Trackway 111 of Mustamäe. View from the south of the excavation in 1997.
	Joon. 11. Mustamäe sootee 111 palkalusel säilinud kivisillutise jäljed. Vaade lääneloodest. Fig. 11. Trackway 111 of Mustamäe. Traces of stone pavement have preserved on the log foundation. View from the WNW.
	Joon. 12. Mustamäe sootee 111 teesillutist kandvad aluslatid (laagid). Vaade edelast. Fig. 12. Trackway 111 of Mustamäe. The longitudinal laths bearing the pavement of the trackway. View from the southwest.
	Joon. 13. Kärevere sootee plaan. Musta viirutusega tähistatud palkalusele toetub kivisillutis (E. Raadiku joonise põhjal). Fig. 13. Plan of the Kärevere trackway. The stone pavement rests upon log foundation striated in black (after the drawing by E. Raadik).
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	Joon. 15. Viraksaare sootee asendiskeem. 1 väikevoor või künnis, 2 kõrgem mineraalmaa, 3 soo, 4 mets, 5 madal, niiske mineraalmaa, 6 sootee trass koos uuritud kaevandilõiguga, 7 nüüdisteed, 8 nüüdishoonestus (K. Lavi joonis). Fig. 15. The location plan of the Viraksaare trackway. 1 small drumlin or oblong elevation, 2 high mineral soil, 3 marsh, 4 forest, 5 low, soggy mineral soil, 6 trackway with the investigated excavation, 7 modern roads, 8 modern buildings (drawing by K. Lavi).
	Joon. 16. Viraksaare sootee 1986. aasta kaevandi koondplaan (K. Siitani joonis). Fig. 16. The Viraksaare trackway. Plan of the excavations of 1986 (drawing by K. Siitan).
	Joon. 17. Viraksaare sootee peenematest roigastest sillutis. Vaade läänest. Fig. 17. The pavement of thin stems and poles of the Viraksaare trackway. View from the west.
	Joon. 18. Viraksaare sootee puitsillutis. Vaade löunakagust (K. Lavi joonis). Fig. 18. The wooden pavement of the Viraksaare trackway. View from the SSE (drawing by K. Lavi).
	Joon. 19. Avinurme palktee 1935. aastal (K. Orviku foto). Fig. 19. The log trackway of Avinurme in 1935 (photo by K. Orviku)
	Joon. 1. Tartu VII kvartal. Kaevandi asukoha skeem. 1 kaevandi piirjoon, 2 1V kaevandi ida- ja keskosa. Fig. 1. The VII quarter of Tartu. Chart of the location of the excavation. 1 outline of the excavation, 2 eastern and central parts of the excavation IV.
	Joon. 2. IV kaevandi kesk- ja idaosa üldplaan (iilemine kiht). 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piir joon, 3 maakivid, 4 telliskivid, 5 puitehitised, 6 puitkasti number. Fig. 2. General plan of the central and eastern parts of the excavation IV (upper layer). 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 granite stones, 4 bricks, 5 timber constructions, 6 number of the wooden box.
	Joon. 3. Puitehitiste jäänused IV kaevandi kesk- ja idaosas peale rusukihi eemaldamist. 1 kaevandi piirjoon, 2 kivihoonete piirjoon, 3 puitehitiste jäänused, 4 telliskivid, 5 maakivid, 6 betoonrõngad, 7 puitkasti number. Fig. 3. Remains of timber constructions in the central and eastern parts of the excavation IV after removing the debris layer. 1 outline of the excavation, 2 contours of stone buildings, 3 remains of timber constructions, 4 bricks, 5 granite stones, 6 concrete rings, 7.number of the wooden box.
	Joon. 4. Ülemine sillutis. Vaade edelast. Fig. 4. The upper pavement. View from the SW.
	Joon. 5. Ülemise sillutise keskosa. Vaade kagust. Fig. 5. The central part of the upper pavement. View from the SE.
	Joon. 6. IV kaevandi idasein kahe kivihoone jäänuste vahelisel alal (joon. 3: A-B). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 segatud pinnas (sissekaeve), 4 söetükid, 5 kollane liiv, 6 laastukiht, 7 turvas, 8 villa ja karva viirg, 9 peen tellisepuru, 10 tumehall laastukiht, 11 tumehall liiv, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 pruun lubjapurune pinnas, 15 mort. Fig 6. Eastern wall of the excavation between the remains of two stone buildings (A-B on Fig. 3). 1 granite stones, 2 posts, beams, 3 mixed soil (in entrenchment), 4 charcoal crumbs, 5 yellow sand, 6 sliver layer, 7 turf, 8 vein of wool and hair, 9 brick crumbs, 10 dark grey sliver layer, 11 dark grey sand, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 brown soil with lime crumbs, 15 mortar.
	Joon. 7. Kaevandi idaosa löunasein kivihoonejäänustest vahetult põhja pool (joon. 3: B-C). 1 maakivid, 2 postid, palgid, 3 laastukiht, 4 tumehall laastukiht, 5 villa ja karva viirg, 6 turvas, 7 savi, 8 kollane liiv, 9 lubjasegune hallikas pinnas, 10 tumehall liiv, 11 soetiikikesed, 12 alumine must kiht, 13 lubisetted, 14 vitsikndu. Fig. 7. Southern wall of the eastern part of the excavation, immediately north of the remains of a stone building (B—C on Fig. 3). | granite stones, 2 posts, beams, 3 sliver layer, 4 dark grey sliver layer, 5 vein of wool and hair, 6 turf, 7 clay, 8 yellow sand, 9 greyish soil mixed with lime, 10 dark grey sand, 11 charcoal crumbs, 12 lower black layer, 13 lime sediment, 14 hooped wooden vessel.
	Joon. 8. Pinnase läbilöige IV kaevandi idaosas olnud kaevu löunakülje all (joon. 3: D-E). 1 rohke laastuga kiht, sees turvast, 2 turvas, 3 mustjaspruun turbaga laastukiht, 4 tumehall laastuga kiht, sees villa ja karvu, 5 villa ja karva kiht, 6 tumehall vähese laastuga kiht, 7 tumehall liiv, 8 punasavi, 9 alumine must kiht, 10 pruun lubjapurune pinnas, 11 lubisetted, 12 maakivi, 13 puit. Fig. 8. Profile of the soil below the southern side of the well in the eastern part of the excavation IV (D-E on Fig. 3). 1 layer rich in sliver, containing turf, 2 turf, 3 black-brown sliver layer with turf, 4 dark grey layer with slivers, wool and hair, 5 layer of wool and hair, 6 dark grey layer with scanty sliver content, 7 dark grey sand, 8 red clay, 9 lower black layer, 10 brown soil with lime crumbs, 11 lime sediment, 12 granite stone, 13 timber.
	Joon. 9. Kaseokstest piire. Vaade idast. Fig. 9. The fencing of birch twigs. View from the east.
	Joon. 10. Kaseokstest piire ja tarajäänus. Vaade idast. Fig. 10. The fencing of birch twigs and the remains of a stockade. View from the east.
	Joon. 11. Kaevandi idapoolne osa. Vaade kagust. Fig. 11. The eastern part of the excavation. View from the SE.
	Joon. 12. Tarajäänused ja puitkastid IV kaevandi kesk- ja idaosas (üldplaan). 1 kaevandi piirjoon 2 maasse kaevatud lohu piirjoon, 3 kivihoone piirjoon, 4 puitkast, 5 tarapostid, 6 nn. kamin 7 puitkasti number. Fig. 12. Remains of stockades and wooden boxes in the central and eastern parts of the excavation IV (general plan). 1 outline of the excavation, 2 outline of a pit dug in the soil, 3 contour of a stone building, 4 wooden box, 5 posts of the stockade, 6 fireplace, 7 number of the wooden box.
	Joon. 13. Väikeste lohkude rida IV kaevandi idaservas. Fig. 13. The row of small pits on the eastern side of the excavation IV.
	Joon. 14. IV kaevandi keskosa löunaseina (joon. 3: F-G) ja lääneseina (joon. 3: H-I) läbilöige. ] maakivid, 2 tume vähese laastuga kiht, 3 saviviirg, 4 liiv, 5 söetükikesed, 6 tumehall kiht, 7 heledam hall lubjapurune segatud pinnas, sees sütt, puitu, kivitükikesi, savilaike, vivianiiti, 8 hall liiv, 9 mustjashall lubisetete laikudega pinnas, 10 pruunikashall kiht, 11 alumine must kiht, 12 pruun lubjapurune pinnas, 13 lubisetted. Fig. 14. Profile of the southern (F-G on Fig. 3) and western (H-I on Fig. 3) walls of the central part of the excavation IV. 1 granite stones, 2 dark layer with sparse slivers, 3 vein of clay, 4 sand, 5 charcoal crumbs, 6 dark grey layer, 7 lighter grey lime-mixed soil containing charcoal, timber, stone debris, clay patches, vivianite, 8 grey sand, 9 dark grey soil with patches of lime sediment, 10 brownish grey layer, 11 lower black layer, 12 brown soil with lime crumbs, 13 lime sediment.
	Joon. 15. Röhtpalkidest tara ja savipöranda jäänused IV kaevandi keskosas. 1 puitehitiste jäänused 2 savipdrand, 3 sissekaevete piirjoon, 4 puitkasti number. Fig. 15. Remains of a stockade of horizontal beams and a clay floor in the central part of the excavation IV. 1 remains of timber constructions, 2 clay floor, 3 outline of entrenchment, 4 number of the wooden box.
	Joon. 16. Tarajäänused koos puitkastidega nr. 18 ja 19 ning kultuurkihi läbilöikega. Vaade idast. 1 maakivid, 2 puit, 3 savi, 4 tumehall vihese laastuga kiht, 5 rohke laastuga kiht, 6 kollane liiv, 7 lubjasegune hallikas kiht, 8 soetiikikesed, 9 mustjas vihese laastuga kiht, 10 alumine must kiht, 11 lubisetted, 12 kasti number. Fig. 16. Remains of a stockades with wooden boxes no 18 and 19, together with the cross-section of the cultural layer. View from east. 1 granite stones, 2 timber, 3 clay, 4 dark grey layer with scanty sliver content, 5 layer rich in sliver, 6 yellow sand, 7 greyish layer mixed with lime, 8 charcoal crumbs, 9 dark grey layer with scanty sliver content, 10 lower black layer, 11 lime sediment, 12 number of the box.
	Joon. 17. Puitkastid nr. 18 ja 19. Vaade idast. Fig. 17. The wooden boxes no 18 and 19. View from the east.
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	Joon. 18. Tara IV kaevandi keskosa lääneservas. Vaade kagust. Fig. 18. The stockade on the western edge of the central part of the excavation IV. View from the SE Joon. 19. Alumine savipörand IV kaevandi keskosas. Vaade kagust. Fig. 19. The lower clay floor in the central part of the excavation IV. View from the SE
	Joon. 20. Rohtpalkidest piirded. Vaade edelast. Fig. 20. Fences of horizontal beams. View from the SW.
	Joon. 21. Röhtpalkidest piirde nurgapostid. Vaade kagust. Fig. 21. The corner posts of the fences of horizontal beams. View from the SE.
	Joon. 22. IV kaevandi kesk- ja idaosa. Vaade kagust. Fig. 22. The central and eastern part of the excavation I'V. View from the SE.
	Joon. 23. Ehitusjäänused IV kaevandi keskosas peale ülemise sillutise palkide eemaldamist. 1 sissekaeve piirjoon, 2 palgid; postid, 3 telliskivid, 4 maakivid, 5 söestunud puit, 6 puitkasti number. Fig. 23. Remains of a building in the central part of excavation IV after the removal of the beams of the upper pavement. 1 outline of the entrenchment, 2 beams, posts, 3 bricks, 4 granite stones, 5 charred timber, 6 number of the wooden box.
	Joon. 24. Puitkastide asukoha skeem. Kastid nr. 1-16 Vissak 1994, joon. 2 järgi. 1 kaevandi piirjoon, 2 puitkast. Fig. 24. Chart of the location of wooden boxes. No 1-16 by Vissak 1994, Fig. 2. 1 outline of the excavation, 2 wooden box.
	Joon. 25. Raud- ja telliskivide kogum 19. puitkastis. Vaade pöhjast. Fig. 25. Set of granite stones and bricks in the wooden box no 19. View from the north.
	Joon. 26. Ehitusjäänused (kast nr. 20) IV kaevandi keskosas. Vaade läänest. Fig. 26. Remains of buildings (box no 20) in the central part of the excavation IV. View from the west.
	Joon. 27. 17. puitkasti kirdenurk. Vaade kagust. Fig. 27. The NE corner of the wooden box no 17. View from the SE.
	Joon. 28. Palkpörandaga hoone (?) alus IV kaevandi keskosa lääneservas. 1 kivihoone piirjoon, 2 tarajäänused, 3 postid, 4 palkpöranda jäänus, 5 puitkasti number. Fig. 28. Foundation of a building (?) with log floor at the western side of the central part of excavation IV. 1 contour of a stone building, 2 remains of a stockade, 3 posts, 4 remains of log floor, 5 number of the wooden box.
	Joon. 29. Suurema puitehitise kirdenurk kaevandi keskosas. Vaade pöhjast. Fig. 29. Northeast corner of the bigger timber construction in the central part of the excavation. View from the north.
	Joon. 30. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. 1 tara postid, 2 telliskivid, 3 maakivid, 4 segatud tumehall liiv (lohus), 5 hall liiv (lohus), 6 mustjashall vähese lubjapuruga kiht, 7 pruun lubjapurune looduslik pinnas, 8 lubisetted, 9 lauajupp, 10 saviviirg. I-111 korriste numbrid. Fig. 30. Fireplace in the NW corner of the central part of the excavation IV. 1 posts of a stockade, 2 bricks, 3 granite stones, 4 mixed dark grey sand (in a pit), 5 grey sand (in a pit), 6 dark grey layer with lime crumbs, 7 brown natural soil with lime crumbs, 8 lime sediment, 9 bit of a board, 10 vein of clay. I-11l numbers of layers.
	Joon. 31. Nn. kamin IV kaevandi keskosa loodenurgas. Vaade löunakagust. Fig. 31. Fireplace in the north-western corner of the central part of the excavation IV. View from the SSE
	Joon. 32 Savinöude ülaosade profiile. Fig. 32. Some profiles of the upper parts of earthenware. (TM 2039/A 45: 4699, 4514/2, 4541/1, 4690/1, 4688/1, 4701/2, 4701/3, 4894/4, 4767/1, 4701/4, 4857/1, 4894/2, 4906/2, 4703/7, 4761/1, 4887/2, 4837/1, 4104/4, 4315, 414072, 4194, 4211/3, 4743/3, 4057/1, 4493, 4586.)
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	Joon. 2. Tartus Vallikraavi 2 leitud 13.-14. sajandi ahjupott (TM A7O: 1274-1276/433). Rekonstruktsioonjoonis M. Uprus. | :3. Fig. 2. A tile dating from the 13th-14th centuries found in 2 Vallikraavi Str., Tartu (TM A7O: 1274-1276/433). Reconstruction drawing by M. Uprus. 1: 3. _
	Joon. 3. Mönchsrotist Dinkelsbühli lähedalt leitud 13.-14. sajandi ahjupott (Lobbedey 1968, tahv. 70: 6). 1 : 3. Fig. 3. A tile from the 13th-14th centuries found in Monchsrot near Dinkelsbiihl (Lobbedey 1968, Pl. 70: 6). 1 : 3.
	Joon. 4. 13.-14. sajandi ahjupott Gurre lossist, Pöhja-Sjaelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166). Fig. 4. A 13th-14th century tile found in Gurre castle, North-Sjzlland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 12166).
	Joon. 5. 15. sajandi ahjupotid Seborgi lossist, Põhja-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn D 13253 C, D 13253 A). Fig. 5. Tiles from the 15th century found in Seborg castle, North-Sjelland (Nationalmuseet, Kebenhavn, D 13253 C, D 13253 A).
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