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В дайной работе сообщается о (результатах исследования эффектив-
ности модификации поликапроамида (ПКЛ) путем введения в расплав
гексафенилциклотрисилазана. (ГС) в количестве 0,2—1,0 масс.% с
целью направленного изменения свойств полых полупроницаемых во-
локон как полимерных мембран наиболее перспективного типа, исполь-
зуемых в процессах разделения газовых смесей, в частности, для выде-
ления аммиака из азото-водородо-аммиачной смеси в цикле синтеза
аммиака.

Введение в ПКА ГС в количестве 0,2 масс.%, как показали изме-
рения газопроницаемости полых волокон из ПКА, приведет к измене-
нию степени проницаемости полимера: коэффициент диффузии аммиа-
ка при модификации возрастает от 16,0-10~8 до 58,5-10~ 8 ( нем 3 -см)/
I{см 2 -с-атм) . Коэффициент газопроницаемости полых волокон опреде-
ляли объемометрическим методом, поверхность полых волокон в ячейке
0,4 м2 Р]. Коэффициенты проницаемости водорода 0,5-10~8 ( нсм 3 -см)/
/{см 2 -с-атм) и азота 0,0 Ы0~8

— 0,02-10~8 {нем3 -см)/{см 2 ■ с-атм) не об-
наруживают заметного изменения при модификации ПКА. Это свидетель-
ствует о том, что введение циклических силазанов в расплав полимера
при формовании полых волокон не обусловит возрастания микропори-
стости полимерного материала. Очевидно, в основе модифицирующего
действия циклических силазанов лежат процессы структурно-химической
модификации, не приводящие к нарушению сплошности материала.
С этой точки зрения, представляет интерес изучение влияния добавок
ГС на процесс термодеструкции ПКА методами пиролитической газо-
вой хроматографии и DTA. Пиролиз образцов полых волокон из моди-
фицированных ПКА был проведен при температуре 500 °С. Хромато-
графический анализ продуктов пиролитического разложения модифи-
цированного ПКА показывает, что введение в расплав ГС не меняет
качественного состава продуктов пиролиза волокон из ПКА. На пиро-
граммах не появляется новых компонентов, но имеет место незначи-
тельное изменение количества пиролизной воды и аммиака. Эти дан-
ные, а -также результаты изучения температуры начала разложения
образцов методом ПГХ показывают, что добавка до 1% ГС заметно
не влияет на термостабильность ПКА. Термограммы модифицирован-
ного ПКА (рис. 1) были получены на дериватографе системы «Паулик-
Паулик-Эрдей» при скорости нагревания 6 град/мин. Данные исследо-
вания методами DTA и ПГХ согласуются между собой. Однако еле-
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Кривые DTA образцов ПКА, модифицированного гек-
сафенилциклотрисилазаном (ГС). 1 ПКА; 2
ПКА + 0,2 масс.% ГС; 3 ПКА + 0,6 масс.% ГС;

4 ПКА + 1,0 масс.% ГС; 5 ГС.

дует отметить, что у образцов ПКА, содержащих уже до 0,2 масс.%
ГС, при температурах плавления немодифицированного ПКА наблю-
дается слабый экзотермический эффект, который можно интерпретиро-
вать как результат наложения процессов высокотемпературной крис-
таллизации и плавления образовавшихся кристаллов. Процесс кристал-
лизации макромолекул ПКА возможен в рассматриваемом случае бла-
годаря ослаблению связей и отщеплению при высоких температурах
больших объемных групп атомов, химически связанных с полимерной
цепью при низких температурах. Очевидно, кристаллизация проходит
здесь в специфических условиях, так как отщепленные молекулы сила-
зана в процессе кристаллизации должны вытесняться на периферию
образующихся кристаллов. Это должно привести к замедлению про-
цесса кристаллизации и к образованию термодинамически равновесной
полиморфной формы ПКА (a-формы). Рассматриваемый механизм
кристаллизации ПКА, модифицированного силазаном, позволяет счи-
тать, что на периферии кристаллов ПКА должны существовать области
с повышенным содержанием силазана. Учитывая значительную бли-
зость молекул силазана к аммиаку, эти области по отношению к нему
должны обладать повышенной растворяющей способностью. Поскольку
молекулы силазана сконцентрированы в межкристаллитных аморфных
прослойках, они повышают эффективность работы аморфной фазы
модифицированного ПКА как полимерной мембраны.
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	Рис. 4. Изменение прочности КМ, армированных модифицированными и немодифицированными капроновыми волокнами, при разных температурах. I КМ на основе стандартного и 2 модифицированного капрона.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled��椀�÷猀�÷琀�÷爀�÷攀�÷攀�÷爀�÷椀�÷洀�÷椀�Ƿ渀�Ϸ攀�÷� 
	Untitled��爀�۷琀�欀�÷椀�÷爀�樀�÷愀�÷渀�Ϸ搀�÷甀�Ϸ猀�÷琀�⸀�

	ПРОБЛЕМЫ КАНЦЕРОГЕННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЧУДСКО-ПСКОВСКОГО ОЗЕРА�　㌀㐀　　　　㘀㘀㘀㈀㌀　㌀㈀㘀㘀㌀㌀　㌀㌀㌀㌀　㌀攀㈀　㔀㐀㘀愀　搀　愀㐀㔀㔀㐀　搀　愀㔀　搀　愀㜀　搀　愀㐀㈀㔀㐀　搀　愀㌀㠀㈀攀㌀㌀㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀㜀㈀攀㌀㤀㌀㐀㈀　㌀㌀㐀㌀㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀㔀㌀㘀㌀㐀㈀攀㌀㜀㌀　㈀　㔀㐀㘀搀　搀　愀㌀㌀㈀　㔀㐀㜀㈀　搀　愀㌀挀㌀　㌀㌀㌀　㌀㈀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㐀㌀　㌀㈀㘀㘀㘀㈀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㐀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀　㌀㈀㘀㘀㌀㌀攀㈀　㔀㐀㘀愀　搀　愀㐀㔀㔀㐀　搀　愀㔀　搀　愀㜀　搀　愀㐀㈀㔀㐀　搀　愀㌀㤀㈀攀㌀㔀㌀㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　　㌀㈀��
	Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб в Чудско-Псковском озере.�樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸰㌠〮〰‰⸰〠㠮㔰‱ㄱ⸷㈠㐱㈮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲摢〳〱〲昹〲昳〳っ〲昶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㌸‰⸰〠〮〰‹⸶㐠ㄴ㜮㜲‴ㄲ⸰〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㜰〳㜰〲㐾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸸ㄠ〮〰‰⸰〠㜮㤴‱㜲⸲㠠㐱ㄮ㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲晦〲昲〳〱〲昱〲昸〳〷〲晦〲昳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㜱‰⸰〠〮〰‸⸲㈠㈱㐮〰‴ㄲ⸱㌠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉥〰㉤戰㉤〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸹㠠〮〰‰⸰〠㠮㜹′㐲⸰〠㐱ㄮ㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲晤〲晦〲昵〲昹〳〵〲昹〳〷〲昹〳〱〲晦〲昳〲昱〲晥〲晥〲晦〲昴〲晦㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮〹‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㌲㘮㜲‴ㄱ⸲㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦㐰㉦㘰㉦戰〱〾⁔樍名ੑഊ2昶〲晣〳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㘸‰⸰〠〮〰‱〮㐹″㌵⸴㌠㘵〮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ぢ〳〰〲晦〲昳〲昶〳〱〳〶〲晥〲晦〳〲〳〳〳つ㸠呪
	Untitled�愀�÷氀�÷愀�÷瘀�÷愀�÷栀�÷攀�÷琀�Ϸ甀�÷猀�÷攀�÷氀�Ⰰ�÷
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